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1 Einbauanleitung fir Kunden-Erdgasanlagen (G K-Serie) und Flissiggasanlagen
(F G-Serie) fur Kupferrohre und >B< Press Gas Fittings

1.1 Kunden-Erdgasanlagen (G K-Serie)

Die technischen Regeln Kunden-Erdgasanlagen (G K-Serie) sind fir alle Gasanlagen nach der Haupt-
absperreinrichtung, unabhangig von ihrer Nutzung (privat, gewerblich, industriell oder landwirtschaftlich), die mit
Brenngasen gemalk OVGW-Richtlinie G 31 versorgt werden anzuwenden. Die G K-Richtlinien stellen den
anerkannten Stand der Technik dar. Die gesetzlichen Bestimmungen (z. B. Landesgesetze) und bescheidmalRige
Anordnungen missen eingehalten werden. Falls die G K Richtlinien im jeweiligen Bundesland noch nicht in Kraft

sind missen die entsprechenden Richtlinien angewendet werden.

Unterteilung in 7 Gruppen der G K-Richtlinien

Insgesamt 14 G K-Einzelrichtlinien

MOP < 5 bar

MOQOP > 0,5 bar Druckgerateverordnung (DGVQ) beachten bzw.

MOP > 0,5 bar Druckgerateliberwachungsverordnung (DGUW-V) beachten

MOP > 0,5 bar ONORM EN 15001-1 beachten
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Abbildung 1 - Technische Richtlinien Kunden-Erdgasanlagen
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1.2 Flussiggasanlagen (F G-Serie gultig voraussichtlich Juni 2019)
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Die technischen Regeln Flissiggasanlagen (F G-Serie) sind fir alle Flissiggasanlagen, unabhangig von ihrer Nutzung
(privat, gewerblich, industriell oder landwirtschaftlich), die mit Brenngasen der 3. Gasfamilie versorgt werden
anzuwenden. Die F G-Richtlinien stellen den anerkannten Stand der Technik dar. Die gesetzlichen Bestimmungen
(z. B. Landesgesetze) und bescheidmaRige Anordnungen missen eingehalten werden. Falls die
im jeweiligen Bundesland noch nicht in Kraft sind missen die entsprechenden Richtlinien angewendet werden.

Unterteilung in 7 Gruppen der F G-Richtlinien

Insgesamt 15 F G-Einzelrichtlinien

MOP < 25 bar

MOQOP > 0,5 bar Druckgerdteverordnung (DGVQO) beachten bzw.

MOP > 0,5 bar Druckgerateiiberwachungsverordnung (DGUW-V) beachten

MOP > 0,5 bar ONORM EN 15001-1 beachten
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Abbildung 2 - Technische Richtlinie Fliissiggasanlagen
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1.3 Anwendungsbereich fir Kupferrohre und >B< Press Gas Fittings

Die Kupferrohre SUPERSAN, cuproGas, WICU und >B< Gas Press Fittings sind zugelassen und zertifiziert fir:
e Erdgase nach OVGW G31
e Flissiggase nach ONORM C 1301 im gasférmigen Zustand
e Betriebsdruck MOP bzw. PN max. 5 bar
e HTB bzw. GT max. 1 bar >B< Press Gas Fittings
e Betriebstemperatur -20 °C bis 70 °C

1.4 Bauteile

Die Einbauanleitung gilt fir folgende Bauteile:
e >B< Press Gas Fittings (15 mm bis 54 mm)
e SUPERSAN-Kupferrohre (12 mm bis 2mm R220, 12 mm bis 28 mm R250 und 12 bis 108 mm R290)
e cuproGas-Rohre (22 bis 35 mm, R290)
e WICU (22 mm, R220)

1.4.1 >B< Press Gas Fittings (15 bis 54 mm)

Die Wieland Moellersdorf zertifizierten >B> Press Gas Fittings erflllen die Anforderung der héheren thermischen
Belastbarkeit HTB bzw. GT 1. Das >B< Press Gas Fittings aus Kupfer der Serie P5000 bestehen aus dem Werkstoff Cu-
DHP und die Werkstoff ist Nr. CW024A nach ONORM CEN/TS 13388. Das >B< Press Gas Ubergangs-Fittings der Serie
P4000 bestehen aus dem Werkstoff Rotguss nach und die Werkstoff Nr. ist CC499K-DW nach DIN EN 1982. Beim gelben
Dichtelement (O-Ringe) wird das Elastomer HNBR (hydrierter Acrylnitril-Butadien-Kautschuk) verwendet. Die >B< Press
Gas Fittings sind nach den Anforderungen des OVGW-Qualitdtsstandards QS-G 314 gepriift.

Es dirfen fir Gasleitungen folgende Pressfittings die im ,,Verzeichnis OVGW-Qualitdtsmarke Gas” mit Oovew
Qualitdtsmarke (Registriernummer G 2.692) angegeben sind verwendet werden:

e Serie >B< Press Gas PG 5000 aus Kupfer
e Serie >B< Press Gas PG 4000 aus Rotguss

1.4.2 Kupferrohre

Die Wieland Moellersdorf zertifizierten Kupferrohre erfiillen die Anforderungen der OVGW. Das Kupferrohr besteht aus
dem Werkstoff Cu-DHP und der Werkstoff ist Nr. CW024A. Es gibt die Kupferrohre in den Zustanden R220 (weich), R250
(halbhart) und R290 (hart). Die SUPERSAN bzw. cuproGas Kupferrohre erfiillen die Anforderungen des OVGW-
Qualitatsstandards QS-G 313 bzw. der Prifrichtlinie PG 313.

e blankes Kupferrohr SUPERSAN nach ONORM EN 1057 mit OVGW Qualitatsmarke G 2.783

e Kupferrohr cuproGas mit Glattmantel nach ONORM EN 13349 und OVGW Qualitdtsmarke G 2.789

e Kupferrohr WICU mit Stegmantel nach ONORM EN 13349 mit OVGW Qualitdtsmarke G 2.789

e >B< Press Gas Fittings mit OVGW Qualitdtsmarke G 2.692

Die Wandstdrken der Kupferrohre entnehmen Sie der Tabelle 1.
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Tabelle 1 - Wandstdrken der Kupferrohre

R 220 (weich) |
Zustand R 250 (halbhart) |
R 290 (hart)
A“Ee”‘:”mr;qmesser 12 |15/18|22| 28 | 35 | 42 | 54|64 | 76|89 | 108
Mindestwandstarke 1 1011 )1sl15]15| 222228
[mm]

1.4.3 Transport Kupferrohre

Beim Transport von Kupferrohren ist folgendes zu beachten:
e lagerung nicht im Freien
e nicht Uber LKW-Ladekante ziehen
e nicht am Untergrund sondern in Regalen lagern
e Rohre vor Durchbiegung schitzen
e Rohrinnenseite muss frei von ungewollten Fremdkérpern sein (z.B. Stopfen)

1.4.4 Ermitteln von Rohrlangen, Platzbedarf

Die Einstecktiefen der >B< Press Gas Fittings sind gemdR Abschnitt 1.8.3 bei der Ermittlung der Rohrlangen zu
bertcksichtigen. Der Platzbedarf beim Verpressen ist gemaRk Abschnitt 1.8.2 einzuhalten.

1.4.5 Trennen der Rohre

Das Abldngen der Rohre hat rechtwinkelig zu erfolgen und es sind geeignete Werkzeuge einzusetzen:
e vorzugsweise Rohrabschneider
e feinzahnige Blgelsage
e spezielle elektrische Rohrsage

1.4.6 Trennen des Kunststoffmantels vom Kupferrohr

Das Trennen des Kunststoffmantels vom vorummantelten cuproGas-Rohr erfolgt nur mit dem CG-Abmantelgerat. Das
Trennen des Kunststoffmantels vom vorummantelten WICU-Rohr erfolgt mit dem Knipex Messer Nr. 9855. Es ist darauf
zu achten, dass es zu keiner Verletzung im Dichtungsbereich des Fittings kommt.

1.4.7 Rohrbefestigung

Zur Befestigung von Kupfer-Gasleitungen sind metallische Rohrschellen mit Gummieinlage zu verwenden. Optional sind
auch metallische Rohrschellen ohne Gummieinlage zuldssig, wenn weder die Schallentkopplung zum Baukoérper noch
die Langenausdehnung des Rohres relevant sind. Die Rohrschellen kdnnen mittels Gewindestangen, Stockschrauben,
Grundplatten mit Gewindeanschlisse oder Montageschienensysteme montiert werden. Die Rohrbefestigung darf nie
auf Pressfittings angebracht werden.

Tabelle 2 - Rohrbefestigungsabstdnde fiir frei verlegte horizontale Erdgas-Kupferleitungen

Aulendurchmesser | 15 18 | 22 28 35 | 42 | 54 | 64 | 76,1 | 88,9 | 108
Rohrbefestigungs-
abstand

1,25 1,5] 2 | 225|275 | 3 3,5 4 | 4,25 | 4,75 5
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1.4.8 Rohrbiegung

Die Kupferrohre dirfen mit einem geeigneten Biegegerdt das fir den Werkstoff und den entsprechenden Zustand
(R220, R250 und R290) gemaR Tabelle 3 gebogen werden.

Tabelle 3 - Rohrabmessungen und Biegeradien

AuRen- Kleinster Radius in neutraler Achse Kleinster Innenbiegeradius in
mit geeignetem Biegegerat in mm mm
durch- R220 (weich)
messer R220 R250 R290 mit geeignetem R220 (weich)
H H 1 1 1 H
inmm (weich) (halbhart) (hart) Biegegerit Handbiegung
12 45 45 45 45 6 bis 8
15 55 55 55 55 . : )
18 70 70 70 70 acher
RohraufRen-
22 77 77 - 77
durchmesser
28 114 114 - 114

L gemaR DVGW-Arbeitsblatt GW 392

1.5 Arten der Leitungsverlegung fur Kunden-Erdgasanlagen (Richtlinie G K21, Abschnitt 5.6)

Tabelle 4 - Arten der Leitungsverlegung Kupferrohre und Fittings fiir Kunden-Erdgasanlagen

Arten der Leitungsverlegung Anlagentyp A Anlagentyp B Anlagentyp C Verbindungsart Abschnitt in
bei Kupferrohren MOP <100 MOP > 100 mbar MOP > 1 bar F..Flaschverb. G K21
mbar MOP <1 bar MOP <5 bar G..Gewindeverbind.
H..Holldnderverbind.
L..Hartloten
P..Pressen
Dachkonstruktion Jat - - F/L/P/G3°/H>10 7.2.2
Dachraum nicht ausgebaut Ja - - F/L/P/G8°/H10 7.2.2
Deckenkonstruktion Ja® - - L/P 7.2.5
Erdverlegte Leitungen - - - - 7.2.1
Frei verlegte Leitungen Ja Ja* Ja%34 F/L/P/G8°/H10 6.1/7.2.2
FuBbodenverlegung Ja>® - - 5 7.2.4
Garagen bis 250 m? Ja - - F/L/P/ G&2/H>10 7.2.8
Hohlraum Ja - - F/L/P/ G&2/H>10 7.2.7
FB(Q;:;?gSLtJ;ugI;UOHSdeCken Ial i i F/L/P/ GBo/Ho10 799
Leichtbauwand Ja - - L/P 7.2.7
Rohrkanal Ja - - F/L/P/ G82/H210 7.2.7
Schacht Ja - - F/L/P/ G82/H210 7.2.7
Unter Putzverlegung Ja® Ja*? - L/P 7.2.3
Vorgefertigte Wandelemente Ja>7 Ja*? - L/P 7.2.6

! Die Befestigung an Konstruktion darf zu keinen Spannungen in der Gasleitung fihren (z.B. Gleitschellen).
2 Nicht zuldssig in Wohngebduden, Wohn- und Betriebsrdumen von Gebduden und Garagen.

3im Inneren vom Gebaude nur Hartlétung zulassig

4 mit Zustimmung der Behérde moglich

5> Korrosions- und Kontaktschutz bertcksichtigen

6 keine Verbindung zulassig (z.B. WICU-Rohr)

7 bei vorgefertigten Wandelementen in dafiir vorgesehenen Schlitzen nachtraglich verlegen

8 nur im unbedingt erforderlichen Umfang zuldssig (z.B. unmittelbar vor Gerédteabsperrarmatur, Gerateanschlussleitung, Zahleranlage, Absperrarmaturen, Mess-,
Regel- und Sicherheitseinrichtungen und Werkstoffibergangsverbindungen)

° bei Anlagentyp B und C nur < DN50

19 nur zum Anschluss und Einbau von Gasgeraten, Armaturen, Mess-, Regel- und Sicherheitseinrichtungen
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1.6 Arten der Leitungsverlegung flr Fllssiggasanlagen (Richtlinie F G21, Abschnitt 5.6)

Tabelle 5 - Arten der Leitungsverlegung Kupferrohre und Fittings fiir Fliissiggasanlagen

Verbindungsart
500 mbar < MOP < 25 bar F..Flaschverb.
Arten der Leitungsverlegung MOP G..Gewindeverbind. Abschnitt
bei Kupferrohren <500 mbar? H..Holléndel.’.verbind. inFG21
Gasphase?? Flissigphase L..Hartloten
P..Pressen
Dachkonstruktion Jat Jat - F/L/PY/G8/HO1L 7.2.2
Dachraum nicht ausgebaut Ja - - F/L/PY/G8/HO1L 7.2.2
Deckenkonstruktion Ja® Ja® - L/P* 7.2.5
Erdverlegte Leitungen Ja Ja - L 7.2.1
Frei verlegte Leitungen Ja Ja - F/L/PY/G8/HO1L 6.1/7.2.2
FuBbodenverlegung - - - - 7.2.4
Garagen bis 250 m? Ja - - F/L/P/ G&/HO11 7.2.8
Hohlraum Ja Ja - F/L/P*/ G8/HO1L 7.2.7
?Boeﬁ:;?;;“gl;t'omd“ken Jal Jal - F/L/P/G8/HOAL 7.2.2
Leichtbauwand Ja Ja - L12/p13 7.2.7
Rohrkanal Ja Ja¥ - Fo/L14/pA14) G894 /2101114 7.2.7
Schacht Ja Jg14 - F9/|14/p414/ 589,14 /19,1011, 14 727
Unter Putzverlegung Ja® Ja® - L/P* 7.2.3
Vorgefertigte Wandelemente Ja>’ Ja® - L/P* 7.2.6

! Die Befestigung an Konstruktion darf zu keinen Spannungen in der Gasleitung fiihren (z.B. Gleitschellen).

2 Nicht zulassig in Elektroschachten, Liftungs- und Klimazentralen, Heizraumen (ausgenommen Versorgung von Flissiggasgeraten im Heizraum)
Wohngebauden, Wohn- und Birordumen von Betriebsgebduden und Garagen.

3 Nicht zulassig in Traforaumen, Luftungsschachten, Millabwurfanlagen, Kohleschitten, Fahrschéachten, Triebwerks- und Rollenrdume von Aufziigen,
Fanghohlraume, Abwasserraume, Lagerraume mit brennbaren Flissigkeiten (Ausnahmen beachten)

4mit MOP < 1 bar

°> Korrosions- und Kontaktschutz bertcksichtigen

6 keine Verbindung zulassig (z.B. WICU-Rohr) nur im Reparaturfall

7 bei vorgefertigten Wandelementen in dafiir vorgesehenen Schlitzen nachtraglich verlegen

& nur im unbedingt erforderlichen Umfang zulassig (z.B. unmittelbar vor Gerdteabsperrarmatur, Gerateanschlussleitung < DN 50, Zéhleranlage,
Absperrarmaturen, Mess-, Regel- und Sicherheitseinrichtungen und Werkstoffiibergangsverbindungen)

9 mit MOP < 500 mbar

10 nur zum Anschluss und Einbau von Gasgeraten, Armaturen, Mess-, Regel- und Sicherheitseinrichtungen

' mit MOP > 500 mbar nur bis < DN 50

2 mit MOP < 1,5 bar

13 mit MOP < 100 mbar

¥ mit MOP > 500 mbar freiverlegt und beliftet

1.7 Unter Putz verlegte Leitungen und Leitungen im FuBboden (Richtlinie G K21, Abschnitt 8.4 und
8.6)

Die Kupferrohre und Verbindungsstellen sind zum Schutz vor chemischen bzw. elektrochemischen Einfliissen mit einem
Korrosions- und Kontaktschutz bei unter Putz verlegten Leitungen und Leitungen im FuRRboden zu versehen. Die
Nachumhllung der Verbindungsstellen hat erst nach erfolgter Druckprifung zu erfolgen. Die cupoGas- und WICU-
Rohre erfillen optimal diesen Schutz. Alternativ kann auch blankes Kupferrohr mit z.B. einer zweifachen Nachumhllung
mittels selbstklebendem CG-Systemklebeband und einer 30 % Uberlappung oder mit geschlossenzelligem PE-
Weichschaum Schutzschlauch (z.B. Steinoflex 405R oder 445) erfolgen. Bei Leitungen im Fulboden ist ein fir die
Erdverlegung zugelassener Kabelschutzschlauch (z.B. OVE-ONORM EN 61386-24) zu verlegen. Im Austrittsbereich ist
der Korrosions- und Kontaktschutz und der Schutzschlauch mindestens 5 cm hoch zu fiihren. Die Enden des
Schutzrohres sind gegen Wassereintritt zu verschlieRen.
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cuproGas
5 m Lange vorummanteltes Kupferrohr gemaR ONORM EN 13349
R 290 (hart) (OVGW Registriernummer G 2.789)
22x1-35x1,5
WICU-Rohr
25 m Ring vorummanteltes Kupferohr gemaR ONORM EN 13349
R220 (weich) (OVGW Registriernummer G 2.789)
22x1
SUPESAN Kupferrohr R 290 (OVGW Registriernummer G
5 m Linge 2.783) und Nachumhiillung mit wasserabweisendem und
R290 (hart) geschlossenzelliggm Polyethyler.vWeichschaum-
Schutzschlauch (die Enden sind im Bedarfsfall zu
42x1,5-108x2,5 verschlieRen).
SUPERSAN Kupferrohr R250 (OVGW Registriernummer G
5 m Lange 2.783) und zweifacher Nachumhillung mittels CG-
R250 (halbhart) Spezialklebeband und einer Uberlappung von mindestens
12x1-28x1,5 30%.
SUPERSAN SUPERSAN Kupferrohr R220 (OVGW Registriernummer G
25 m Ring 2.783) und zweifacher Nachumhullung mittels CG-
R220 (weich) Spezialklebeband und einer Uberlappung von mindestens
12x1-22x1 30%.
Abbildung 3 - Beispiele fiir Korrosions- und Kontaktschutz fiir unter Putz verlegte Kupferrohre
Die zweifache Nachumhiillung des >B< Press Gas
CG-Systemklebeband Fittings erfolgt mittels CG-Spezialklebeband und einer
Uberlappung von 30 %.
wasserabweisender, Die Nachumhiillung des >B< Press Gas Fittings erfolgt
| geschlossenzelliger PE- | mit wasserabweisendem und geschlossenzelligem
| Weichschaum- Polyethylen-Weichschaum-Schutzschlauch (die Enden
|| schutzschlauch sind im Bedarfsfall zu verschlieRen).

Abbildung 4 - Beispiele fiir Korrosions- und Kontaktschutz fiir >B< Press Gas Fittings unter Putz

1.8 Montageanleitung

Der Ausfiihrende muss Uber die Handhabung bei der Gaspressung entsprechend den Angaben des Herstellers
nachweislich (Gas-Press-Zertifikat) unterwiesen sein.

Es empfiehlt sich, die Fittings vor der endglltige Verarbeitung immer in der Verpackung zu belassen, um diese vor
Verschmutzung zu schiitzen und die Benetzung der O-Ringe zu konservieren. Bitte beachten Sie bei der Verarbeitung
den erforderlichen Platzbedarf fir Presswerkzeuge und den Mindestabstand der Pressstellen. Die Reparatur eines
beschadigten Kunststoffmantels kann mit zweifacher Nachumhillung mittels CG-Spezialklebeband und einer
Uberlappung von mindestens 30% erfolgen.
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speziellen elektrischen Rohrsigen rechtwinkelig
abzuldngen. Winkelschleifer oder Schneidbrenner
dirfen zum Ablangen nicht verwendet werden.

Markieren der Einstecktiefe
Vor der Montage wird die Einstecktiefe des Fittings
auf dem Rohr markiert (MaRe siehe Tabelle). So
kénnen etwaige Verschiebungen vor dem
Verpressen erkannt werden.
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Abmanteln und Innenentgraten

Der  Kunststoffmantel ist mit zuldssigem
Abmantelgerdt zu entfernen. Das Langs-schlitzen
des Mantels ist nicht zuldssig. Es diirfen keine
Langsriefen im Rohr vorhanden sein. Das Rohr wird
mit dem Abmantelgerat innen entgratet.

Kontrolle des Fittings

Die Pressfittings sind vor Verarbeitung visuell auf
Unversehrtheit zu prifen. AuBerdem ist der O-Ring
auf korrekten Sitz und Unversehrtheit zu
Uberpriifen. Es diirfen keine sonstigen Gleitmittel
wie Ole oder Fette und ausschlieRlich original IBP
Dichtelemente eingesetzt werden.

Verpressung durchfiihren

Pressbacke passender Abmessung in das in das
Presswerkzeug einsetzen und geeignete
Pressbacke rechtwinkelig auf der Pressstelle
am Fitting ansetzen. Der Presszyklus wird
durch Starten der Pressmaschine begonnen
und ist abgeschlossen, wenn die Pressbacken
vollstéandig geschlossen sind. Achtung! Sichere
Verpressung konnen nur mit komplett
zusammengefahrenen Pressbacken erreicht
werden.

Einbauanleitung Gaspressen 2020-09-01.docx
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Verbinden von Rohr und Fitting
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Ver-
kann auch ein wasser-

Nachumhillung der
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abweisenden Schutzschlauch verwendet wer-
den. Das Eindringen von Feuchtigkeit im
Bereich vom blanken Rohr beim Fitting und des
Fittings muss jedoch verhindert werden.
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1.8.1 Lagerung der >B< Press Gas Fittings

Banninger

>B< Press Gas

Es empfiehlt sich, die Fittings vor der endgliltigen Verarbeitung immer in der Verpackung zu belassen, um diese vor
Verschmutzung zu schiitzen und die Benetzung der O-Ringe zu konservieren.

1.8.2 Platzbedarf bei Verpressung zwischen Rohrleitung und Baukorper

Der Platzbedarf bei der Verpressung zwischen Rohrleitung und dem Baukdrper ist einzuhalten.

Abbildung 5 -Platzbedarf zwischen Rohrleitung und Baukdrper

Tabelle 6- Platzbedarf zwischen der Rohrleitung und dem Baukérper

AuBendurchmesser X Y1 Y2
Rohr in mm mm mm mm

15 31 45 73

18 31 45 74

22 31 45 76

28 38 55 80

35 38 55 85

42 75 75 115

54 85 85 140

1.8.3 Mindestabstande zwischen Verpressungen und Einstecktiefen

Die Kupferrohre werden mit >B< Press Fittings mit einem geeigneten Presswerkszeug/Pressbacken unter Einhaltung

der Einschubtiefe miteinander verbunden.

Abbildung 6 - Mindestabstdnde zwischen Verpressungen

Tabelle 7 - Mindestabstand Verpressung, Mindestrohrlénge und Einstecktiefe

Aulien- Mindestabstand | Mindest- | Einsteck-
durchmesser | Fitting-Fitting | rohrlange tiefe

mm A—mm L-mm E-mm
15 15 59 22
18 15 59 22
22 20 66 23
28 20 68 24
35 25 77 26
42 30 102 36
54 35 115 40
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1.8.4 Komptabilitat von >B< Press zu Presswerkzeugen anderer Hersteller

Banninger

>B< Press Gas

Rothen- i
Press- Pressbacke >B< Rems N Ridgid Viega N9vopress*
Abmessung < 54 mm . Milwaukee*
maschinen
Profil KSpa V/V45 V/SV Vv SOM | PT2 V-PB2
P77267
UP2EL14 + + + + + + +
IBP Klauke | UAP2/UNP2 + + + + + + +
UAP3L/UAPAL + + + + + + +
Power-Press + + + + + + -
Rems
Akku-Press + + + + + + -
Rothen- Romax + + + + + + +
berger | Romax AC-Eco + + + + + + +
o = x _§ Ridgid RP 330/340 -B/-C + + + + + + +
2 {9: g £ 5 Viega Typ 2 + + + + + + +
& 8 g g o Viega PT3-AH/EH/H + + + + + + +
%y o & o ¢ Akku-Presshandy + + + + + + +
" ‘;l\“ % é’\: z Pressgun 5/4 B/E + + + + + + +
A Conel PM 2 + + + + + + +
EFP1 (ab Serien-Nr. 6000) + + + + + + +
ACO/ECO1 + + + + + + +
Novopress ?CO/ECO/EFP/AFPZOl/ZO . . . . . . .
ACO/ECO/EFP203
Milwaukee | M18 HPT/BLHPT
Geberit PWH 75
Conel
Pressmasch Pressbacke >B< Rems Rbo::\gir:- Ridgid Viega N(?vopress*
Abmessung < 28/35 mm inen Milwaukee*
. KSP4 Mini | Compac | Com .
Profil P77282 | V/V45 | t V/FS)V act \5’ Picco V-PBl
IBP Klauke MAP1/MAP2L <28 - - - - -
- Rems Mini-Press ACC - <35 - - - -
9 g" L00 é -g UG Romax Compact/TT - - <28 - - <28
8 o 2 - 8 berger
':3 g 8 & g Ridgid 100-B / RP 210-B - - - <35 -
Y ‘\‘,' C\\,' a Viega Pressgun Picco/Picco - - - <35
x S A ch Conel Conel PM 1 - - <28 - - <35
Novopress AFP101/AC0102 - - <28 - - <35
Milwaukee M12 HPT - - <28 - - <35

* nur mit Kennzeichnung p
Beim Einsatz von Pressmaschinen und -backen unterschiedlicher Hersteller IMMER Herstellerangaben beachten.
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1.8.5 Wartung

Die Wartung der von IBP freigegebenen Pressmaschinen und Pressbacken muss mindestens jahrlich oder spatestens
nach ca. 10.000 Verpressungen durch eine autorisierte Servicestelle erfolgen. Die regelmaRige Pflege und Reinigung
der Pressbacken kann durch den Benutzer selbst erfolgen. Pressbacken missen immer frei von Beschaddigungen oder
Deformationen sein. Die innere Presskontur der Backen ist immer frei von Verunreinigungen und Ablagerungen zu
halten; ggf. konnen die Backen mit Birsten oder Reinigungsvliesen und nicht korrosiven Losungsmitteln wie z.B.
Brennspiritus gereinigt werden.

1.8.6 Technische Details

Weitere Details sind dem Katalog ,,>B< Press Gas Technischer Katalog 3.0 | >B< Press Gas Pressfittings”
enthalten.

Die MalSe sind im Katalog ,>B< Press | Technischer Katalog 2.1 | >B< Press | Gas | Solar, Bauformen und
MaRe, Werkszeuge und Zubehor” angegeben.
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