wieland

Wieland-K15

Cu-DLP | C12000

Werkstoffbezeichnung Zusammensetzung (Richtwerte) Typische Anwendungen
EN Cu

CWO023A 299,90 % - Apparatebau
UNS" C12000 P 0,005-0,012 % - Tragermaterial fur Transistoren
*Unified Numbering System (USA) - Kabelband

Elektrische MS/m 52 Kaltumformen sehr gut Bestandig gegen: Industrieatmosphare
Leitfahigkeit™ %IACS 90 Spanen weniger geeignet (Bildung dunkler bzw. griiner Schutz-
Warmeleitfahigkeit ~ W/(mK) 350 Galvanisieren sehr gut schichten), Brauch- und Trinkwasser,
Temperaturkoeff, e sehr gut re.l_nen Wassgrdampf, nicht oxidierende
des elektrischen Weichléten sehr gut Sauren,. Alkgllen (mit Ausnahme .
Widerstandes™ 109K 3.6 ) ) ammpmakahscher und cyanldbaltlger

' Widerstands Verbindungen), neutrale Salzlésungen.
Warmeausdeh- schweil3en weniger geeignet
nungskoeffizient™ 109K 17,7 Schutzgas- Nicht bestandig gegen: oxidierende
Dichte g/lcm3 8,94 schweilRen sehr gut Sauren, feuchten Ammoniak und
Elastizitatsmodul GPa 132 LaserschweiRen  mittel halogenhaltige Gase, Seewasser,
Spezifische Warme  J/(gK) 0,386 Schwefelwasserstoff.
Querkontraktionszahl 0,34

* Richtwerte bei Raumtemperatur
** Zwischen 0 und 300 T
*** Mindestwert im weichen Zustand

Mechanische Eigenschaften

Zustand R220 R240 R290 R360

Zugfestigkeit R, MPa 220-260 240-300 290-360 > 360
0,2 %-Dehngrenze Ry, MPa <140 =180 = 250 = 320
Bruchdehnung Agymm % >33 >8 24 22

Zustand HO040 HO65 HO090 H110
Harte HV 45-65 65-95 90-110 2110

Elektrische Leitfahigkeit Biegbarkeit (Banddicke s < 0,5 mm)
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Erweichungsbestandigkeit

1307 . . .
120- | Vickersharte nach Warmebehandlung
110 (typische Werte)
Zustand R360
100 300 T
90
301 —— 400 T

—— 500 €

Vickersharte HV

Zeit (min)

Thermische Spannungsrelaxation

100 Restspannung nach thermischer Relaxation in Abhangigkeit vom
90 A Larson-Miller-Parameter P
80 (F. R. Larson, J. Miller, Trans ASME74 (1952) 765—775) berechnet
= durch:
°; 701 P = (20 + log(t))*(T + 273)*0,001.
§ 60 1 Zeit t in Stunden, Temperatur T in C.
8 Beispiel: P = 9 ist aquivalent zu 1000 h/118 .
§ 507 zustand Gemessen an walzharten Bandproben nach der Ringmethode.
& 40 1240 R290, R36Q T Die Gesamtrelaxation ist abhangig von der aufgebrachten Spannung.
7.0 8.0 90 100 110 Zusétzlich wird sie durch Kaltverformung z. T. deutlich erhéht.

Larson-Miller-Parameter P

Biegewechselfestigkeit

Die Biegewechselfestigkeit ist definiert als die maximale Biegespannungsamplitude, bei der ein Werkstoff unter
symmetrischer Wechselbelastung 107 Lastspiele ertragt ohne zu brechen. Sie ist abhéngig vom gepriiften Festigkeits-
zustand und betragt etwa 1/3 der Zugfestigkeit R,,.

Lieferbare Ausfiihrungen Lieferbare Abmessungen

- Bander in Ringen mit - Multicoil bis 5t - Banddicke ab 0,10 mm,
AuRendurchmesser bis 1400 mm - Feuerverzinnte Bander dinnere Abmessungen auf Anfrage

- Gespulte Bander mit - Profilgefraste Bander - Bandbreite ab 3 mm,
Spulengewichten bis 1,5t jedoch mindestens 10 x Banddicke
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Diese Drucksache unterliegt keinem Anderungsdienst. Abgesehen von Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit tibernehmen wir fiir ihre inhaltiche Richtigkeit keine Haftung.
Die Produkteigenschaften gelten als nicht zugesichert und ersetzen keine Beratung durch unsere Experten.
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