Wieland-K75®

CuCrSiTi
C18070

Designacién del Material
EN no normalizado EN

UNS* C18070
* Unified Numbering System (USA)

Propiedades Fisicas*

Conductividad MS/m 45
Eléctrica %IACS 78
Conductividad Térmica W/(m-K) 310
Coeficiente

de Resistencia

Eléctrica** 103K 3.0
Coeficiente de

Expansion Térmica** 10¢/K 18.0
Densidad g/lcm3 8.88
Moédulo Elastico GPa 138
Calor Especifico J/(g-K) 0.385
Coeficiente de Poisson 0.34

* Valores orientativos condiciones standard

** Entre 0y 300 °C

Propiedades Mecanicas

Estado

Resistencia a la Traccion Rm  MPa
Limite Elastico Rpo2 MPa
Alargamiento Asomm %

Dureza HV (solo para informacion)

Conductividad Eléctrica

54

Composicion Quimica (orientativo)

Productos Laminados

Cr 0.3%
Ti 0.1%
Si 0.02 %
Cu resto

Propiedades de Fabricacion

Capacidad para

Conformar en Frio

Maquinabilidad

bueno

poco adecuado

wieland

Aplicaciones

- Componentes para la industria
eléctrica

- Piezas estampadas

- Conectores

- Relés

- Componentes semiconductores

Resistencia a la Corrosiéon

Wieland-K75® es resistente al vapor

de agua puro y a los acidos no oxidantes
y alcalinos asi como a las soluciones
salinas neutras. El material es resistente

Capacidad para ser

Galvanizado bueno

Capacidad para
Estafar en Caliente bueno

a la tenso-fisuracion.

Soldadura Blanda  bueno
Resistencia a la

Soldadura correcto
Soldadura por Arco

con Gas Inerte excelente
Soldadura Laser correcto
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Conduc. Eléctrica (MS/m)

R400 R460
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Doblado (espesor de la cinta t < 0.5 mm)

<> doblado arista L direc. laminac.
> doblado arista Il direc. laminac.
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Resistencia al Recocido
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Disminucién de la Tensién

100 | ‘ La tension residual permanece en
funcion de temperatura y tiempo.

90: - Medido sobre muestras recocidas, ensayos
< 80 hN_\_‘——————_ paralelos a la direccién de laminacion.
\—«: Valores extrapolados de acuerdo con
2 0 F. R. Larson, J. Miller, Trans ASME74
3 0. (1952) 765-775.
= Estado R530 La disminucion total de la tension
@ 50 4 60 °C —+— 120 °C depende del esfuerzo aplicado.

2 20l1== 100 °C—=— 1|50 °C——175 °C
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Tiempo (h)

Resistencia a la Fatiga

La resistencia a la fatiga se define como la maxima amplitud de tension que un material resiste durante 107 ciclos de carga

bajo una carga simétrica alterna, sin romperse. Esto depende del estado probado y es aprox. Y/, de la resistencia a la
traccion Rm.

Tipos y Formatos Disponibles Dimensiones Disponibles

- Bobinas standard con didmetro - Cinta estafiada por bafio en caliente - Espesor de la cinta desde 0.10 mm,
exterior hasta 1400 mm - Cintas fresadas espesores mas finos bajo consulta

- Bobinas transcanadas con un - Formatos - Ancho de la cinta desde 3 mm,

peso de hasta 1.5t - Cintas y chapas con plastificado con limite de10 x espesor de la cinta
- Multicoil hasta 5 t
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Este folleto es para su informacion general y no esté sujeto a revision. No se podra realizar reclamaciones a menos que haya evidencia de dolo o negligencia grave. Los datos proporcionados no son garantia de que el producto
es de una calidad determinaday no puede sustituir el asesoramiento de expertos o pruebas propias del cliente.
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